
石英ガラスの光透過性

透過スペクトル     (2)紫外・可視スペクトル
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Thickness:10mm
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Sample Thickness : 10mm
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Thickness: 10mm
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ED-C

Thickness:10mm
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ED-H

Thickness:10mm


